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PRODUCTOS: SOPORTE TUBO 600 P 433
INSPECTOR:   Hugo Campos 
 PROVEEDOR: SOMELA 
                             DEFECTOS DEL MOLDE

El molde esta presentando fallas en su funcionamiento se esta filtrando agua debido a este

Problema hay un recalentamiento de los machos ( el macho Nº2 esta trabajando sin agua ).

Por lo cual se acentúa mas el calentamiento de las piezas y eso produce que el producto salga

Desgarrado.

 Se recomienda bajar el molde y revisarlo por posibles problemas con los Orines.  
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