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                                  FALLA  DEL    MOLDE  KIT  PROTECTOR
 El problema del molde es que las piezas se quedan pegadas por esta razón se abrió y se  inspecciono el molde comprobándose  que unos de los resortes estaba quebrado.

Recomendamos cambiar todos los resortes al repararlo ya que los demás resortes puedan tener fatiga de material y a futuro se volvería a presentar la misma falla. 
 Adjunto fotos de los resortes.
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                                                  HUGO CAMPOS

                                            CONTROL  DE CALIDAD

