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PRODUCTO: Molde cubierta Gris Cool Gray 11C 
Control de Calidad: Hugo Campos
Cliente: Somela
El operador que esta trabajando en la producción de Cubierta  Cool Gray informo que la 
Cubierta esta quedando pegada y no bota la pieza. Este problema pasa por posible agripamiento del botador, para poder solucionar esta falla hubo que usar lubricante y de esa forma el botador pudo soltarse y así regresar a producción. Debido a este problema que se produjo puede ser que 

En cualquier momento el botador que agripado y por ende bajar el molde para su reparación.

Adjunto fotos.
                                       HUGO CAMPOS    
                                    CONTROL DE CALIDAD.
