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	Informe de Control de Calidad
	Código: RE-CAL-05

	
	
	Revisión: 03

	
	
	Fecha: Noviembre 2012



Fecha:
11/12/2012







Orden de Trabajo: 1422
Cliente: FIBROVENT
Producto: BOQUILLA CAMPANA







Área:

Descripción de la No Conformidad:

	Al  inspeccionar orden de trabajo en taller Nº1422 de cliente fibrovent.
Se detecta el siguiente problema: en la superficie y en su contorno están saliendo con destellos  y rayadas, las medidas corresponden según plano
Enviado por el cliente. Pero visualmente por estética se rechaza las piezas  



	Posible causa podría ser material defectuoso que se uso
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Motivo del producto no conforme 

	Mano de Obra:
Maquinaria:

Procedimiento:

Materia Primas: material defectuoso



	Tratamiento o Disposición del Producto No Conforme
	Marcar X
	Responsable

	Liberación y Uso (Aceptación Bajo Concesión)
	        X
	GONZALO ANGULO

	Desecho (Destrucción en Molino)
	
	

	Revisión 100 % (Recuperar buenas)
	
	

	Devolución Cliente
	
	


¿Se Solicita Acción Correctiva o Preventiva?           Si.....                 NO....X.
________________________





_________________________

    Control de Calidad





      Jefe de Producción

[image: image3.png]